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ВИБРОЗАРБАЛИ ПРЕССЛАШ ЖАРАЁНИДА БЕТОН
АРАЛАШМАСИ ВА БЕТОННИНГ ФИЗИК МОДИФИКАЦИЯСИ
Для образования смеси заданной удо-
боукладываемости и оптимальных условий ги-
дратации вяжущего необходимо применение бетонных
смесей с повышенным влагосодержанием. Oбразование
оптимальной бетонной смеси возможно на основе при-
менения цементного теста разжиженного водой, относи-
тельно теста нормальной густоты. [1]
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